Zadania z Rzeczywistej Struktury Materialow (4)

1. Wykaz, ze hydrostatyczny stan naprezen jest niezmienniczy wzgledem obrotu uktadu
odniesienia.

2. Wykaz, ze suma skladowych normalnych (,,trace”) tensora naprezen jest
niezmiennicza (wzgledem zmiany uktadu odniesienia).
Postepujac podobnie, wykaz, ze wzgledna zmiana objetosci ciata (dylatacja) jest takze
niezmiennicza.

3. Udowodni¢ sluszno$¢ réwnania wyrazajagcego stan rownowagi w materiale, przy
istnieniu w nim stanu naprezen oy = o3(X,XX3) -
. . Ogij
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Wskazowka: Rozwaz jednostkowy szescianik materiatu i jego rownowage statyczng.

4. Wykaz shuszno$¢ warunku zgodnosci, jaki muszg spetnia¢ sktadowe tensora
odksztatcenia (przypadek 2-wymiarowy):
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Wskazowka: rozpoczaé od wypisania wyrazen na sktadowe tensora gradientu
przemieszczenia.
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5. Dany jest dwuwymiarowy tensor napr¢zen: Gij = L 3| Znalez¢ wartos$ci wlasne
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G’110raz 6’y oraz taki uktad wspotrzgdnych, w ktérym c’j;= 1
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(Jest to wyjatkowo prosty przypadek problemu warto$ci wtasnych oraz osi gtownych).

6. Znalez¢ warto$ci wlasne i osie gldéwne tensora naprezen:
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7. Wykaza¢, jak trzeba przeksztalci¢ tensor Sijig W macierz Sy, aby poprawne byto
dziatanie: ey =Smnon .

8. Wyprowadzi¢ wzdr na energi¢ sprezysta (wlasciwa) w materiale w ktorym panuje stan
jednorodnych naprezen Gjj oraz spetniony jest warunek: 611 + 622 + 633 = 0.
Rozwazy¢:

a) materiatl o symetrii sze§ciennej,
b) material izotropowy.



